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lhr Bestelldatum : 11.08.2009
Probennr.
Testzeitraum

: 01019418525 - 526
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Prüfbericht Nr. 1 465587-01
Prüfung einer Beschichtung

Sehr geehrter Herr Büttner,

auftragsgemäß haben wir die am 11. August 2009 in unserem Hause eingetroffene Probe Sinne des LFGB
und der Verordnung (EG) Nr. 193512004 auf migrierbares Titan untersucht. Die Proben wurden von uns wie
folgt erfasst und gekennzeichnet:

Probennummern Probenbezeichnung

01019418525 P. O. S. TiN Beschichtunq auf Metallunterqrund

Die Untersuchungsergebnisse entnehmen Sie bitte der Anlage.

Beurteilung:

Die Probe entspricht in dem untersuchten Punkt den Anforderungen des LFGB und der Verordnung (EG)
Nr. 1935/2004.

Mit freundlichen Grüßen
SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

,, Joä,lfuöttsch
(ProB{tleiter)

Anlage: Untersuchungsergebnisse (1

(Projektleiter)
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Auftrags-Nr.
Prüfbericht-Nr.
Proben-Nr.
Auftraggeber

1465587
I 465587-01
01019418525
Plasma-Oberflächen-Service, Remscheid

lJnterduc ü tsse

1. Metalllässigkeit

Die Proben wurden mit 4 o/o Essigsäure in Kontakt gebracht und 24 Stunden bei 20 'C gelagert. Die
Bestimmung erfolgte im Migrat. Das Oberflächen-Volumenverhältnis beträgt 6 dm2/1.

Ergebnis
F, O. S. TiNSesch:ichtung.auf

Metalluntergrund
lmoidm'l

Titan < 0,01

Mit freundlichen Grüßen
SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

iv c^kk?."n
(Projekt$ter)

t-

t Ä. ,bsrntn O
i. R.Vadine Paul
(Projektleiter)
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D e Prüiergebn sse beziehen slch aüf dle uflers!chten Proben. Die Veröffentlichüng und Ver!ie fältigung unserer PrÜfberichle und Gutachlen z!

Werbezwecken sowre deren auszugsweise Verwend!ng n sonstigen Fäl en bedürfen unserer schrrftlichen Genehmigung

A le Dlenstlerstungen v/erd€n auf Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingunqen der SGS, die auf Anfrage 2ur Verfügung gestellt

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH




